
  ベース 表皮層

塩ビレザー 織編物 ※ ポリ塩化ビニル

合成皮革 織編物 ※ ポリウレタン

人工皮革

＜クラリーノ＞
不織布 ポリウレタン・スエード

※一部例外あり
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ホーム > ＜クラリーノ＞について > 人工皮革と合成皮革

人工皮革＜クラリーノ＞と合成皮革の違い

不織布ベースの＜クラリーノ＞が実現する特徴

＜クラリーノ＞はマイクロファイバーを3次元的に絡合させた不織布にポリウレタン樹脂を含浸したベースを用いています。そのため、密度の高い天然皮革の構造と

非常に似ており、以下のような特徴があります。

http://www.mediact.co.jp/test/clarino/sitemap/index.html
http://clarino-am.com/
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/index.html
https://www.kuraray.co.jp/inquiry/form.php?type=20
http://www.kuraray.co.jp/
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/index.html
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/about/index.html
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/products/index.html
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/use/index.html
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/
http://www.mediact.co.jp/test/clarino/about/



